INTEX

Spa kuvetinde yliksek klor konsantrasyonu

Klor eklemeden veya tuzlama makinesini agmadan once su degerlerini kontrol
etmek 6nemlidir. Spa kivetini uzun sire kullanmamis olsaniz bile bu 6nemlidir.
Klor eklenmeden 6nce su test edilmezse, klor konsantrasyonu ¢ok yuksek olabilir
ve ornegin Spa kiivetinin sisme kuvetine ve elektrikli pargalarina bu sekilde zarar
verebilir:

M Siyah partikiiller
Isitma elemaninin etrafindaki muhafaza korozyona
ugrayabilir. Bu durumda siyah taneli partikiller suya
karisir.

M Spa kiivetinde renksizlesme
Spa kuvetinin duvarlari ve ¢ikis vanasi kapagi belirgin
sekilde renksizlesebilir. Ayrica duvarlarin ylzeyinde ve
kiivetin tabaninda kiglik timsekler veya Spa kiveti ve
sisme kapakta cizgiler gorulebilir.

M PVC'nin oluklu kenarlari
Hava kabarcigi delikleri olan bir tiinel veya hava
girisi i¢cin bir hava boslugu bile sisme kivet
tabaninin ¢evresinde deforme olabilir.

M Filtreleme pompasi ve isitici arizasi
Filtreleme pompasi asirt  siyah  partikiller
nedeniyle hasar gorebilir. Isitma sistemi bununla
o kadar etkilenebilir ki 1sitici Gizerinde sizintiya
neden olan bir delik olusabilir.

Spa kiiveti kuruluysa ancak kullanilmiyorsa, filtreleme her giin kisa bir siire igin
actimalidir. Spa kivetinin bir tuzlama makinesi varsa, calisma saatleri ayarlanabilir.
Spa kivetini uzun bir sire kullanmamayi planliyorsaniz, Spa kiivetinin havasini
bosaltmanizi ve saklamanizi 6neririz.

Daha ayrintili tavsiyeler icin litfen havuz kimyasali uzmanlari ve saticilari ile
iletisime gecin.
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